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PerCorsi Legno – Cerveteri – Roma, 12 settembre 2008

Legno ed isolamento termico
Claudio Pellanda prof.a.c.Università IUAV Venezia

pellanda@ iuav.it
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Valori di diffusività ed effusività per alcuni mater iali da costruzione
diffusività: capacità di un materiale di diffondere il caldo e il  freddo

effusività: capacità di un materiale di assorbire il caldo e il freddo

739,0968,0Alluminio

10,12,2Legno

9,01,7Fibra di legno

45,37,0Laterizio

450,0134,0Acciaio

73,02,3Vetro

24,54,2Gesso

1,00,1Polistirene

31,24,3Terra cruda (adobe)

11,53,6Calcestruzzo cellulare

63,47,6Calcestruzzo normale

87,011,1Pietra dura

Effusività

(W/C mq) 1/2

Diffusività

(mq/h 10 -4)

materiale
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Fonte: J.L.Izard, “Architectures d’ètè” Edisud, 1993
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dati medi di conduttività termica di materiali isolanti termici tratti dai relativi certificati
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Ricerca Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Resp.Scientifico Diego Dogana

atti delle Giornate di Studio “Architettura e Tecnica delle Coperture” 10-11 marzo 2006 – Ed.Be-Ma-MI
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Ricerca Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Resp.Scientifico Diego Dogana

atti delle Giornate di Studio “Architettura e Tecnica delle Coperture” 10-11 marzo 2006 – Ed.Be-Ma-MI
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tratto da Mazria Edward, Sistemi solari passivi, Editore Franco Muzzio, Padova 1980

rischio surriscaldamento da copertura
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tratto da Grosso Mario, Il raffrescamento passivo degli edifici, Ed.Maggioli, Milano 1997
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contributo della convezione in una copertura a fald e ventilate
(ricerca I.U.A.V. Zannoni-Peron-Pellanda 1999, rili evo 07.08.99)
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?E?E?E?E>>>>������ �� °FFFF?(>?(>?(>?(>������ ��?E?E?E?E>?(�>?(�>?(�>?(� °????

����������������������������A AAA ������������������������������!,����!,����!,����!,��A AAA�������,����%����������,����%����������,����%����������,����%���������������������������������������

�������,����%���4� �!,���������,����%���4� �!,���������,����%���4� �!,���������,����%���4� �!,��A AAA
������������������������������������A AAA ����������������������������
 �� �'��,����������� �� �'��,����������� �� �'��,����������� �� �'��,�����������

diffusività termica   a = �  / c*�

diffusività = conducibilità
calore specifico x massa

0,1392,80,812600marmo

0,1011,2790,881457argilla

0,0701,40,882300calcestruzzo

0,0490,810,881900calcestruzzo

0,0440,0361,88120sughero espanso 120

0,0340,520,841800mattoni asciutti

0,0280,380,841750mattoni asciutti

0,0280,040,67200lana di vetro

0,0150,0361,8845sughero espanso 45

0,0140,521,842050terreno

0,0120,212,39800legno di quercia

0,0110,172,39600legno di quercia

m2/s*10(-5)W/mKkJ/kgKkg/m3

diffusività
termicalambda

calore 
sp.densità
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Legge di Stefan – Boltzmann: definisce il quantitativo di energia complessiva emessa da un corpo nero: 
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Soluzioni di installazione di barriere radianti in copertura
immagini tratte da RIMA USA
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CASE 1, UNINSULATED WALL
SPACE. The surfaces of ordinary 
building materials, including
ordinary bulk insulation have a 
radiation or emissivity rate of 
about 90%, a heat ray absorption
rate of over 90%. Air has low
density, so conduction is slight
(only 21 BTU's). Convection
currents transfer 90 BTU's.

CASE 2, THE SAME WALL
SPACE EXCEPT that the inner
surfaces were lined with sheets
of aluminum foil of 5% 
emissivity and absorptivity.* Note 
the drastic drop in heat flow by
radiation, from 206 BTU's to 10 
BTU's. Conduction and 
convection are unchanged. The 
original total heat loss of 319 
BTU's drops to 123 BTU's 

CASE 3, TWO SHEETS OF (5% 
EMISSIVE) ALUMINUM FOIL
divide the wall space into 3 
reflective compartments. Heat
loss by radiation drops 94% from
Case 1. The 2 interior sheets
retard convection so that its flow
falls 75%. Conduction rises only
2 BTU's; from 21 BTU's to 23 
BTU's. The total heat loss drops
85% from Case 1.
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ricerca ITC-CNR S.Giuliano Milanese (Mi) M.Cristina Pollastro
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ricerca ITC-CNR S.Giuliano Milanese (Mi) M.Cristina Pollastro
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tratto da digilander.libero.it/meteocastelverde/atm.htm
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rilievo sulle 24 ore (6-7 ago '99) delle temperatur e dell'aria esterna
ed in camera di ventilazione in copertura a falde v entilate
(ricerca I.U.A.V. G.ZANNONI - F.PERON - C.PELLANDA 1999) 

17,5

25

32,5

40

47,5

ora di acquisizione del dato ( hh.mm. )

te
m

p
er

at
u

ra
 d

el
l'a

ria
 °C

f ine falda
metà falda
inizio falda
aria esterna

�����
*
�
�+���-�	

����
�

*�
	������
*
�
�+���-�	

����
�

*�
	������
*
�
�+���-�	

����
�

*�
	������
*
�
�+���-�	

����
�

*�
	�
���������((����!���!���.�!�

ora di acquisizione del dato ( hh.mm. )



32/36

Fonte:BASF
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Assetto di prova per test comparativi termofluidodinamici. Progetto di Ricerca ITC-CNR S.Giuliano Milanese + Mazzonetto S.p.A.+ DISET Politecnico di Torino (2005-2007)
Responsabili Scientifici: Arch.Vittorio GALIMBERTI (ITC-CNR), Arch.Claudio PELLANDA (Mazzonetto SpA), Prof.Riccardo NELVA (Politecnico di Torino)
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Assetto di prova per test comparativi termofluidodinamici. Progetto di Ricerca ITC-CNR + Mazzonetto S.p.A. + DISET Politecnico di Torino (2005-2007)
Responsabili Scientifici: Arch.Vittorio GALIMBERTI (ITC-CNR), Arch.Claudio PELLANDA (Mazzonetto SpA), Prof.Riccardo NELVA (Politecnico di Torino)

�����
*
�
�+���	�
����
���������
*
�
�+���	�
����
���������
*
�
�+���	�
����
���������
*
�
�+���	�
����
����
����������,,��;�!/��,������ �����!��4�'�!����/��!�� ,������!�����,,�'�

GGGGHHHHGGGG �6I�H�6I�H�6I�H�6I�H��!,.����!��(��������!,.����!��(��������!,.����!��(��������!,.����!��(������
1��! �/��!���!����,��'�21��! �/��!���!����,��'�21��! �/��!���!����,��'�21��! �/��!���!����,��'�2

�6��6��6��6� ÷ ���8I���8I���8I���8I6666GGGG�7�I�7�I�7�I�7�I6666GGGG���I���I���I���I�#�#��#�#��#�#��#�#�####

GGGG �5I�5I�5I�5I�746���>,���746���>,���746���>,���746���>,���D45���>,���D45���>,���D45���>,���D45���>,��0��#����0��#����0��#����0��#���� ��>,����>,����>,����>,��

���DI���DI���DI���DI56�56�56�56�°��� �7"�7"�7"�7"� °��� �
���#����
���#����
���#����
���#���� '�!� '�!�'�!�'�!�#�#�#�#�°��� �

'����/��!��I'����/��!��I'����/��!��I'����/��!��I������.�����!���(�����!��������.�����!���(�����!��������.�����!���(�����!��������.�����!���(�����!��
����!������!������!������!��

������.�����!���!���������.�����!���!���������.�����!���!���������.�����!���!���
����������,.��.,��!���!�����������,.��.,��!���!�����������,.��.,��!���!�����������,.��.,��!���!���	 ��	��	��	

DATI PRESTAZIONALI E 
RAFFRONTO

����C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���	
������ ��*��*���
�������C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���	
������ ��*��*���
�������C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���	
������ ��*��*���
�������C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���	
������ ��*��*���
��������
���
� �����
���
������
���
������
���
���	 ��	��	��	� ���
G ��!����!����.��!���3>�6���!���,��'��
G �!������� �!���,���!���<#D45���
G ,�������,���!����!���	 <�5���

����C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���
�
	���	 �����	�	

�������C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���
�
	���	 �����	�	

�������C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���
�
	���	 �����	�	

�������C	

��������	�
*���
	�
�
�4���
���

���
�
	���	 �����	�	

���*����
	�����
��	�
��*����
	�����
��	�
��*����
	�����
��	�
��*����
	�����
��	�
��
G ��!����!���(���� ������!������������,,����(����
G �!������� �!���,���!���<#D45���
G ,�������,���!����!���	 <�5���



35/36

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 0.00

Ora

%
P

P
D

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Ir
ra

gg
ia

m
en

to
 W

/m
2

PPD

PPD

Variazione PPD

T ext

Irraggiamento

 �����������

����� ��5/,+����������� �����������

�����
*
�
�+���	�
����
���������
*
�
�+���	�
����
���������
*
�
�+���	�
����
���������
*
�
�+���	�
����
����
����������,,��;�!/��,������ �����!��4�'�!����/��!�� ,������!�����,,�'�

Assetto di prova per test comparativi termofluidodinamici. Progetto di Ricerca ITC-CNR + Mazzonetto S.p.A. Loreggia (Pd) + DISET Politecnico di Torino (2005-2007)
Responsabili Scientifici: Arch.Vittorio GALIMBERTI, Arch.Claudio PELLANDA, Prof.Riccardo NELVA. Responsabile operativo Arch.I.Meroni. Elaborazione a cura del dott.L.Danza
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TERMOOSMOSI: in chimica fisica, particolare caso di osmosi, 
consistente nel passaggio di un liquido attraverso un setto poroso, 
provocato da una differenza di temperatura fra le due regioni separate dal 
setto [www.logoslibrary.eu/TEST/Treccani/T.htm]
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fonte: documentazione tecnica Kloeber - Schoeck
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l’umidità è espressa in percentuale del peso assolutamente secco del legno

20%21%22%22%90%

18%18%19%19%85%

16%16%17%17%80%

14%15%15%15%75%

13%13%14%14%70%

12%12%12%13%65%

11%11%11%12%60%

10%10%10%11%55%

9%9%10%10%50%

8%9%9%9%45%

7%8%8%8%40%

7%7%7%7%35%

30°20°10°0

temperature in gradi centigradiumidità
relativa 
dell’aria

UMIDITA’ ASSUNTA DAL LEGNO PER PERMANENZA IN UN 
AMBIENTE

A DATA UMIDITA’ E A DATA TEMPERATURA

Fonte: “Manuale per la posa di pavimenti in legno per uso civile” Ed.Edilegno/Federlegno-Arredo, Milano, 1997 
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mmmm= coefficiente di resistenza al passaggio del vapor e
coefficiente specifico che il materiale oppone al passaggio del vapore (non considera lo spessore)

Sd
coefficiente che il prodotto oppone al passaggio del vapore in relazione a uno strato equivalente di aria

Sd = mmmmx spessore del materiale in metri

es.muratura intonacata: mmmm=20 spessore in metri 0,25   Sd mmmm= 20 x 0,25 = 5
es.polistirene: mmmm=60 spessore in metri 0,05   Sd m = 60 x 0,05 = 3

101012500vetro per infissi

2.000.0002202700alluminio

20.0000.231200velo di vetro bitumato

100.045130sughero in pannelli

200.18450legno di abete

30.05832fibre di cellulosa

600.04030polistirene espanso

10.04030fibra di vetro

70.61400laterizi normali

501.312000cls di ghiaia e sabbia

coeff. resist. al passaggio di 
vapor acqueo mmmm

conduttività termica
lll l (W/mK)

densità
(kg/m 3)

materiale
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PerCorsi Legno – Cerveteri – Roma, 12 settembre 2008

Chiusure in legno: prestazioni acustiche di chiusure leggere
Claudio Pellanda prof.a.c.Università IUAV Venezia

pellanda@ iuav.it

presentazione scaricabile dal sito:
www.klimark.it – area download
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tratto da: www.gutex.de
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tratto da Dominique Gauzin-Mueller, CONSTRUIR AVEC LE BOIS, editeur Le Moniteur, Paris, 1999
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tratto da Dominique Gauzin-Mueller, CONSTRUIR AVEC LE BOIS, editeur Le Moniteur, Paris, 1999
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tratto da Dominique Gauzin-Mueller, CONSTRUIR AVEC LE BOIS, editeur Le Moniteur, Paris, 1999
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IMMAGINE PER GENTILE CONCESSIONE DI AETOLIA SpA – dati forniti dal produttore
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Misurazione del potere fonoisolante del pannello in  PSE stampato accoppiato a finitura in rame naturale  
(6/10 mm) su tavolato in abete di sp.24 mm con telo traspirante
n. OR 2.3.5 test 2.3.5.1

Risultato: indice di valutazione del potere fonoiso lante Rw (C;Ctr)= 35 (-1;-4) dB

Misurazione del potere fonoisolante del pannello in  PSE stampato accoppiato finitura in rame naturale (6 /10 
mm) su tavolato in abete di sp.24 mm con telo traspi rante, pannello di 7 mm fibre di poliestere termole gate + 
12,5 mm lastra in gesso rivestito h.d. + 19 mm fibre  di legno (250 kg/mc ca.)
n. OR 2.3.5 test 2.3.5.3

Risultato: indice di valutazione del potere fonoiso lante Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-7) dB

riferimenti normativi: norme UNI EN ISO 140-3:1997 e UNI EN ISO 717-1:1997

Ricerca ITC CNR S.Giuliano Milanese: V.Galimberti, C.Pellanda con F.Scamoni, F.Valentini
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tratto da: www.dataholz.com
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tratto da: www.dataholz.com
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tratto da: www.dataholz.com
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tratto da: www.dataholz.com
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Lastra ondulata in fibrocemento
di tipo Tegolit, dimensioni 
1050 x 2430 mm, spessore 6,5 mm, 
altezza dell’onda 65 mm ed interasse
dell’onda 210 mm.
Listello di fissaggio in legno di abete, 
sezione 40 x 40 mm.
Listello di ventilazione in legno di abete, 
sezione 40 x 60 mm.
Schermo impermeabile traspirante: 
strato di tessuto non tessuto in polipropilene, 
massa superficiale 135 g/m2.

Strato di materiale isolante: pannello
“Rockwool T-Rock 50 N - cod. 384 ” 
in lana di roccia, spessore nominale
100 mm e densità 150 kg/m3.

Barriera al vapore: strato di tessuto 
non tessuto in polipropilene,
massa superficiale 135 g/m2.

Assito in legno: perlina in legno di abete, 
sezione 130 x 23 mm.

Travetto in legno lamellare di abete, 
sezione 80 x 120 mm.

Indice di valutazione : Rw=43 dB 
Termini correttivi
C =-2 dB - Ctr=-7 dB
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fonte: Rockwoolo Italia SpA – dati forniti dal produttore
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Lastra ondulata in fibrocemento
di tipoTegolit, dimensioni 

1050 x 2430 mm, spessore 6,5 mm, 
altezza dell’onda 65 mm ed interasse
dell’onda 210 mm.
Rivestimento esterno: guaina bituminosa
ardesiata, spessore 3 mm e massa
superficiale 4,5 kg/m2.
Pannello tipo “OSB” in fibre 
di legno orientate e incollate tra loro, 
spessore 15 mm e densità 650 kg/m3.
Listello di ventilazione in legno 
di abete, sezione 40 x 60 mm.
Strato di materiale isolante: 
pannello “Rockwool 234 ” in lana di roccia,
spessore nominale 100 mm 
e densità 100 kg/m3.
Listello in legno di abete, 
sezione 50 x 100 mm.
Barriera al vapore: strato di tessuto
non tessuto in polipropilene, 
massa superficiale 135 g/m2.
Assito in legno: perlina di legno 
di abete, sezione 130 x 23 mm.
Travetto in legno lamellare di abete,
sezione 80 x 120 mm.

Indice di valutazione : Rw=47 dB 
Termini correttivi
C =-1 dB dB - Ctr=- 6 dB
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fonte: Rockwoolo Italia SpA – dati forniti dal produttore
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Rivestimento esterno:
guaina bituminosa ardesiata, 
spessore 3 mm e massa
superficiale 4,5 kg/m2.
Listello di ventilazione in legno 
di abete, sezione 40 x 60 mm.
Strato di materiale isolante:
pannello “Rockwool 234 ” in lana di roccia,
spessore nominale 80 mm 
e densità 100 kg/m3.
Listello di spessoramento
sezione 80 x 100 mm.
Strato di materiale isolante:
pannello “Rockwool T- ROCK 50 N ” 
in lana di roccia,spessore nominale 50 mm
e densità 150 kg/m3.
Barriera al vapore: strato di tessuto
non tessuto in polipropilene, 
massa superficiale 135 g/m2.
Assito in legno: perlina di legno 
di abete, sezione 130 x 23 mm.
Travetto in legno lamellare di abete,
sezione 80 x 120 mm.

Indice di valutazione : Rw=48 dB 
Termini correttivi
C =- 2 dB - Ctr=- 7 dB 
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fonte: Rockwoolo Italia SpA – dati forniti dal produttore
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ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI IN LATERIZIO: MISURE SPERIMENTALI E METODI DI PREVISIONE
Ricerca svolta in collaborazione tra ANDIL-Assolaterizi, Università di Ferrara, Università di Padova e Università di Trento
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ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI IN LATERIZIO: MISURE SPERIMENTALI E METODI DI PREVISIONE
Ricerca svolta in collaborazione tra ANDIL-Assolaterizi, Università di Ferrara, Università di Padova e Università di Trento
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Tratto da Element 27 - Les toits de tuiles – Etude et construction di Hansruedi Preisig, ed. Industrie suisse de la terre cuite, Zurich, 1988, pp. 14-16

R’w > 35 dB

R’w > 50 dB

separazione tra alloggi
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Grazie per l’attenzione. Un cordiale arrivederci.

per PerCorsi-Legno

CLAUDIO PELLANDA

docente a.c. in Tecnologia dell’Architettura

Laurea Magistrale in Architettura per la Sostenibil ità

Università IUAV Venezia

pellanda@iuav.it

info@klimark.it


